Professor /Disciplina: Titulodo projeto: Sintese e caracter- Componentesdo grupo:
izacao de biolubrificantes a partir do 6leo de

: Deiby Anne Uchoa Barroso Bizerra.
babagu (Atallea speciosa).

Profs. Auzuir Ripardo de Alexandria

Metodologia Cientifica para Energias Renovéveis

Objetivo: Obter biolubrificantes a partir do Contexto: Busca de materiais que, além Critérios de sucesso: Contribuir parao
6leo de babacu por meio de reacoes de hidrdlise de apresentarem propriedades que garantam desenvolvimento de pesquisas académicas na

e esterificacdo e caracteriza-los por meio de eficiéncia no processo de lubrificacdo, sejam area de biolubrificantes principalmente por seu
analises fisico-quimicas, ensaios reologicosetri-  facilmente biodegradaveis e que ndo causem carater biodegradavel, o que o torna muito com-
boldgicos com o objetivo de obter lubrificantes grandes impactos ao meio ambiente. petitivo em relacdo aos lubrificantes minerais.

biodegradaveis.

Descricao sumaria: No Brasil est4 ocorrendo uma aumento no consumo de Sleos lubrifi- Resultados: Apésasintese e caracterizacdo
do biolubrificante serd identificado qual dos trés

alcoois utilizados (trimetilolpropano, pentaer-
itritol ou octanol) produz um biolubrificante com
maior indice de lubricidade e com a menor de-
poraneo. Dessa forma, esse trabalho tem por objetivo sintetizar e caracterizar o biolubrificante for- composicio térmica.

cantes, principalmente nos setores automotivo e industriais.Conhecendo a problematica que en-
volve os produtos derivados do petrdleo, é necessaria a busca de alternativa que vise minimizar os

impactos ambientais causados por eles, e que atendam a demanda energética do mundo contem-

mado a partir do dleo de babacu, analisando as propriedades fisicos-quimicas, termogravimétricas, . . C o

P ' Prop . & Riscos: Resultado das caracterizacdes fisico-
reoldgicas e triboldgicas. Para isso sera produzido o biolubrificante a partir da reacao de hidrolise quimicas e termogravimétrica n3o convergirem
do dleo vegetal e formacao do 4cido graxo livre por meio da reacido de esterificacdo utilizando trés com os resultados esperados da literatura.
alcoois diferentes (trimetilolpropano, pentaeritritol e octanol) e, posteriormente, serd analisado

por qual rota alcoolica obte-se maior indice de lubricidade e menor taxa de degradacdo quando sub-
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